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249000, Россия, Калужская обл., Боровский р-он, г. Балабаново, ул. Строительная, д. 1

от

Грузополучатель, Aдрес

Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд"

  Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

ОХ

2680166208СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА №

Лист: 1 Листов: 1

Номер контракта-договора:

Транспорт №

ГОСТ 9045-93 / ГОСТ 14918-2020 / ГОСТ 14918-2020

60180882

Стандарт:

Наименование продукции:

Станция: БАЛАБАНОВО

Рулон х/к оцинкованный

Заказ №

Кол-во товара:

1

Вес:

5.980

( марки / поставки / профиля )

643/00186217-52465

106/3-2267

Размеры
Масса

брутто
Масса неттоКол-воМарка№ пп

Поз.

Зак.
Плавка Партия/Ед

Отгружаемые позиции

Длина теор.(м)Ид №

1 131634 802968 0740  2.00 x 1250 1 6.0505.98008пс 30410217084249

1 5.980 6.050

Качественные характеристики

№ пп Кромка Точн. толщ Тип покрытия Класс цинк.покр Назначение Тип консервации Масло Вид покрытия Дата производства

1 НО АТ Ц 180 220 ПП Да М 14.03.2023

Химический состав               

№ пп C % Si % Mn % S % P % Alkr %

1 0.04 0.02 0.15 0.013 0.010 0.030

Результаты испытаний               

№ пп
Предел текучести
сигма 0,2, вдоль 

Н/мм2

Предел прочности
сигма в, вдоль

Н/мм2

Относительное
удлинение дельта 4,

вдоль %

Прочность
сцепления. 180°,

вдоль

Прочность
сцепления. 180°,

поперек

Масса покрытия
мин, г/м2

Масса покрытия средн,
г/м2

1 265 340 37 УД УД 189 189

№ пп
Толщина покрытия

мин, мкм
Толщина покрытия

средн, мкм

1 13.3 13.3

Проверочный код 0160691483

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории

СНГ. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Стан:  1851

Документ подписан электронной подписью,

Сертификат подписи

04FD71660071AFB797448D855995384198

Действителен с 20.12.2022 по 20.12.2023

Владелец 6562 Антонова О.Б., 14.03.2023 09:48:11

ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для 

проверки

сертификата

check.severstal.ru

Используйте

QR-код для

проверки

подлинности

сертификата

Сервер проверки электронной подписи КриптоПро  https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/

Для проверки ЭЦП следует установить сертификат Qualified_bin со страницы pki.stalcom.com/rus/certificates , а также КриптоПро PDF

https://vmeste.severstal.com/sertcheck/chermk/?id=D607BA2AA214BA95BFCD07805A7F90A3D8559521B22A9B60FA8A78D9156A37D27EF91D5ECDA46B93F11458964679743A
https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/
pki.stalcom.com/rus/certificates
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